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	工程名称
	
	收样日期
	

	委托单位
	
	检验日期
	

	使用部位
	
	签发日期
	

	样品来源
	
	杆件规格
	

	检验性质
	
	杆件材质
	

	见证单位
	
	螺栓规格
	

	见证人
	
	代表批量
	

	检验设备
	
	生产厂家
	

	检验依据
	GB/T228.1-2010   JG/T10-2009

	拉伸试验

	编号
	最大力（kN）
	抗拉强度（MPa）
	断裂位置

	标准值
	断于螺栓，最大力应255 kN ~304 kN；

断于杆件、焊缝或锥头，抗拉强度应不小于370 MPa
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	检验结论
	

	备注
	
	检验

单位
	（盖章）


批准





审核        
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单位地址：                                电话:                   传真：
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